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POLARION

POLYURETHANE ACRYLIQUE 2K

POLARION offre des avantages uniques :

e  Extrémement durable : résistance supérieure aux rayures et aux
marques, résistance aux produits chimiques et a I'humidité

e Technologie de polyuréthane acrylique résistant complétement au
jaunissement

e Temps de séchage rapides
e Durée de vie en pot prolongée
e Excellentes caractéristiques de sablage

° Un catalyseur, une proportion de mélange, pour une utilisation facile
et une gestion simplifiée de I'inventaire

° Réduction minimale ou aucune réduction nécessaire

Caractéristiques de rendement de POLARION :

La base POLARION a subi des tests de qualité rigoureux pour vérifier son
rendement et ses caractéristiques d’application. Le laboratoire M.L. Campbell
a élaboré la formulation de la base POLARION, afin qu’elle atteigne ou dépasse
le niveau de rendement requis établi par I’AWI et la KCMA pour les finitions.

La base POLARION a été testée en utilisant les méthodes de test de 'TASTM

et de la KCMA suivantes : 5 = Excellent, 4 = Trés bon, 3 = Bon, 2 = Passable,
1 = Faible.

Résistance a I'impression
Objectif : Tester la capacité de la finition a résister a I'impression.
Aucune impression aprées un temps de séchage de 24 heures.
La base POLARION présente une excellente note de 5.

Test de résistance au chaud et au froid
Objectif : Tester la capacité de la finition a résister aux cycles chauds
et froids pendant des périodes prolongées. Surpasse 20 cycles.
La base POLARION présente une excellente note de 5.

Hachurage croisé
Objectif : Tester la capacité de la finition a adhérer a divers substrats
et/ou finis. La base POLARION présente une excellente note de 5.

Bloquage des taches
Objectif : Tester la capacité de la finition a résister a tout défaut de
finition di a 'empilement ou a 'emballage aprés 4 heures de temps
de séchage. La base POLARION présente une excellente note de 5.

Résistance a la chaleur humide
Objectif : Tester la capacité de la finition a résister a une chaleur élevée
pendant de longues périodes. La base POLARION présente une
excellente note de 5.

Trempage des rebords
Objectif : Tester la capacité de rendement du revétement par rapport
a la résistance au détergent et a I'eau. La base POLARION présente une
excellente note de 5.

Dureté au crayon
Objectif : Tester la dureté du revétement en termes de mines de crayon
de dureté connue. Le polyuréthane acrylique 2K POLARION présente une
excellente note de H. Echelle de notation : 3B-2B-B-HB-F-H-2H
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec M.L. Campbell, 224 Catherine Street, Ft. Erie, ON, L2A 1J7, 1 800 364-1359

Le POLYURETHANE ACRYLIQUE 2K POLARION™ de M.L. Campbell®
constitue la derniére avancée en matiere de finition de bois a haut rendement.
POLARION ne jaunit pas et offre une durabilité supérieure, des temps de
séchage rapides et une durée de vie en pot prolongée. Un catalyseur et une
proportion de mélange uniques rendent POLARION simple a utiliser et facile a

gérer. Offert dans une gamme compléte de lustres et emballé en seaux et en
gallons, POLARION est idéal pour les tables de conférence, les dessus de bar,
les travaux de menuiserie, les meubles, les armoires et les luminaires.

Transparent et pigmenté

La Scientific Equipment and Furniture Association (SEFA 8-W-2010) :
Les produits transparents et blancs POLARION satisfont aux exigences
rigoureuses en matiere de meubles, de travaux de menuiserie d’agencement,
d’étageres et de tables en bois de qualité laboratoire, telles qu’établies par

la Scientific Equipment and Furniture Association. Ceux-ci incluent le test
chimique localisé et le test a I'eau chaude.

Evaluation de la résistance aux substances chimiques

Objectif : Conforme aux spécifications de ’AWI pour la résistance aux
produits chimiques du polyuréthane. Conforme aux spécifications de la KCMA
en matiere de résistance aux substances généralement présentes dans

les cuisines et les salles de bains. Les temps de contact et de séchage de
chaque substance chimique est conforme aux procédures de tests de I'’AWI

et de la KCMA.

VINAIGIe ..o Excellente note de 5
JUS A€ CIION ... Excellente note de 5
JUS POFANGQE.....ccieririirise e Excellente note de 5
JUS dE FAISIN..ccererererererir e Excellente note de 5

Excellente note de 5

Excellente note de 5

Huile d’0lIVe ......ceee e Excellente note de 5
Eau bouillante ... Excellente note de 5
EQU frOIde....oveveerereeeeieceeeee e Excellente note de 5
DisSOIvant & ONQGIES........cocurerrereresrnrreresesssssesesssssssesessssnnns Bonne note de 3
Ammoniaque a usage domestique........coceeeeerrereresnnenns Excellente note de 5
Naphta VM&P Excellente note de 5
Alcool iSOPropYlQUE ..ccceveeverrierriresesrsee s sennens Trés bonne note de 4
ViN s Excellente note de 5
WINAEX ..t Trés bonne note de 5
Nettoyant 409.........ccnnrrerrrrrr s Excellente note de 5
1o T Excellente note de 5
Acide sulfurique a 33 % Excellente note de 5
Acide SUIfUrIQUE @ 77 % .ecverererercereeee s ssssssnens Faible note de 1
Hydroxyde d’ammonium a 28 % .......ccceuvrrereresrrererenns Trés bonne note de 4
ESSENCE.....ceviriiirrir s Excellente note de 5
Savon a I'huile de MUrphy .........cccovverevennnesesssrnenenenns Excellente note de 5
VOdKa 100 PrEUVE ......cccoeeccrerererereresessesesese e seeseeeens Excellente note de 5
DELErgent &1 % .oceececccccrcrcrerere v Excellente note de 5
Phosphate trisodique a 10 % Excellente note de 5
EtNAN0I/BAU ........vvverevereesres v seessssess s ssesesssassssens Excellente note de 5
Moutarde ... Excellente note de 5
ACELONE ...t s Trés bonne note de 4
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